
113 
 

8 
Referências Bibliográficas 

[1] BRESSLER, B. and ROLIN, T and SCALET, J. B, Welded connections, 
Second Edition, John Wiley and Sons Inc., 1968  

[2] BALLIO, G. and MAZZOLANI, F. M., Theory and Design of Steel 
Structures, Chapman and Hall, 1983 

[3] SHIGLEY, J. E., Mechanical Engineering Design, 1st metric Editions, 
McGraw Hill, 1986 

[4] BRANCO, C. M.; FERNANDES,A. A. e CASTRO P. M. S. T., Fadiga de 
Estruturas Soldadas, Fundação Calouste Gulbekian / Lisboa, 2ª edição 1999 

[5] GAYLORD, E. H.. GAYLORD, C. H., Design of Steel Structures, 2ª 
edição, McGraw Hill, 1972 

[6] SALMON, C. G., JOHNSON, J. E., Steel Structures, Intext Educational 
Publishers, 1971 

[7] LOTHERS, J. E., Design in Structural Steel, Prentice Hall Inc. N. J., Third 
Edition 

[8] BLODGETT, O. W., Design of Welded Structures, Cleveland Ohio, James 
F. Lincoln Welding Foundation, 1966 

[9] McGUIRE, W., Steel Structures, Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 
1968 

[10] KUSMANOVIC, B. O., Steel Design for Structural Engineers, Prentice 
Hall, 1977. 

[11] AWS (American Welding Society), Structural Welding Code ANSI/AWS 
D1.3, Engl. 1998 

[12] IIW (International Institute of Welding) Design Rules For Arc Welded 
Connections in Steel Submited to Static Loads, Welding in the World, 
n°5/6, 1976. 

[13] BATHE, K. J, Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0221060/CA



114 
 

[14] TIMOSHENKO, S., GOODIER, J. N., Theory of Elasticity, 3rd. ed., 
McGraw-Hill, New York, 1970. 

[15] TIMOSHENKO, S. WOINOWSKY-KRIEGER, S., Theory of Plates and 
Shells, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1959. 

[16] ANTUNES, A. E., Tensões Residuais na Soldagem, Aspectos Básicos, 
RBCM – Journal of the Brazillian Society of Mechanical Sciences, July 
1994. 

[17] BSI (British Steel Institute), Structural Code BS 5400-3:2000, Engl. 2003 

[18] ANSYS REFERENCE MANUAL, Theory, Version 7.0, 2002; Commands, 
Version 7.0, 2002; Structural Analysis, Version 7.0, 2002; 

[19] AISC, Load and Resistance Factor Design, Manual of Steel Construction, 
Chicago, IL, 1999. 

[20] ERBISTI, P. C., Comportas Hidráulicas, 2ª edição – Rio de Janeiro, Editora 
Interciência, 2002 

[21] DOWLING, N. E., Mechanical Behavior of Materials: Engineering 
Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, 2nd Edition - Prentice 
Hall, 1998 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0221060/CA



115 
 

Apêndice A 
Seleção de Juntas da Comporta Hidráulica Tipo “Stop Log” 

Neste apêndice são apresentados os resultados obtidos para as dez juntas mais 

críticas da comporta hidráulica do tipo “stop log”, apresentada no Capítulo 6. Foram 

selecionadas as juntas que resultaram nos cordões de maior espessura, da Tabela 6.1, 

resumidos abaixo na Tabela A.1. São mostrados para cada junta: a sua localização na 

estrutura (na Figura A.1) e gráficos da distribuição das componentes de tensão e do 

dimensionamento do cordão ao longo da junta, da Figura A.2 à Figura A.11. 

 

Espessura da 
chapa (mm) 

Altura teórica 
(mm)** 

Altura 
Norma (mm) Junta Tipo* 

Lar- 
gura 
(mm) Aba Topo Mét. 1 

 
Mét. 2 

 
Mín. 

 
Máx. 

 

Altura 
Adota-

da 

Cri- 
té- 
rio 

01 L 5885 15,9 9,5 5,7 - 4,8 7,9 6,0  
02 T 5800 9,5 9,5 3,7 9,7 4,8 7,9 7,0  
25 T 600 4,8 9,5 5,4 0,2 3,2 6,4 6,0  
27 T 600 4,8 9,5 5,8 0,2 3,2 6,4 6,0  
29 T 600 4,8 9,5 6,3 0,2 3,2 6,4 6,0  
31 T 600 4,8 9,5 7,0 0,4 3,2 6,4 6,0  
36 X 600 9,5 9,5 6,4 0,5 4,8 7,9 7,0  
37 X 600 9,5 9,5 6,7 1,7 4,8 7,9 7,0  
42 X 600 9,5 9,5 5,8 0,6 4,8 7,9 6,0  
43 X 600 9,5 9,5 6,1 0,7 4,8 7,9 7,0  

Tabela A.1 – Seleção de Juntas da Estrutura “Stop Log”. 
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Figura A.1 – Juntas Selecionadas na Estrutura “Stop Log” 
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Figura A.2 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 01 
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Figura A.3 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 02 
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Figura A.4 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 25 
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Figura A.5 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 27 
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Figura A.6 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 29 
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Figura A.7 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 31 
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Figura A.8 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 36 
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Figura A.9 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 37 
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Figura A.10 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 42 
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Figura A.11 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 43 
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Apêndice B 
Seleção de Juntas da Comporta Hidráulica Tipo “Fixed Wheel 
Gate” 

Neste apêndice são apresentados os resultados obtidos para as dez juntas mais 

críticas da comporta hidráulica do tipo “fixed wheel gate”, apresentada no Capítulo 6. 

Foram selecionadas as juntas que resultaram nos cordões de maior espessura, da 

Tabela 6.4, resumidos abaixo na Tabela B.1. São mostrados para cada junta: a sua 

localização na estrutura (na Figura B.1) e gráficos da distribuição das componentes 

de tensão e do dimensionamento do cordão ao longo da junta, da Figura B.2 à Figura 

B.11. 

 

Espessura da 
chapa (mm) 

Altura teórica 
(mm) 

Altura 
Norma (mm) Junta Tipo 

Lar- 
gura 
(mm) Aba Topo Mét. 1 

� 
Mét. 2 
� 

Mín. 
U 

Máx. 
T 

Altura 
Adota-

da 

Cri- 
té- 
rio 

1 L 2675 22,2 15,8 7,7 - 6,4 14,2 8 � 
2 T 2675 22,0 15,9 15,6 8,9 6,4 14,3 14 T 
3 T 6600 15,9 15,9 6,1 8,5 6,4 14,3 9 � 
6 T 2600 9,5 15,9 3,0 9,0 4,8 7,9 8 T 

15 T 2600 9,5 15,9 1,3 4,1 4,8 7,9 5 U 
16 T 6600 15,9 15,9 4,5 7,5 6,4 14,3 8 � 
25 T 3125 15,9 25,4 3,1 9,9 6,4 14,3 10 � 
30 X 1500 15,9 9,5 6,3 1,3 4,8 7,9 7 � 
31 X 1500 15,9 9,5 6,4 1,2 4,8 7,9 7 � 
39 X 1000 15,9 22,2 5,6 9,6 6,4 14,3 10 � 

Tabela B.1 – Seleção de Juntas da Estrutura “Fixed Wheel Gate”. 
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Figura B.1 – Juntas Selecionadas na Estrutura “Fixed Wheel Gate” 
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Figura B.2 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 01 
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Figura B.3 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 02 
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Figura B.4 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 03 
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Figura B.5 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 06 
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Figura B.6 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 15 
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Figura B.7 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 16 
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Figura B.8 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 25 

Junta 30 
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Figura B.9 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 30 
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Figura B.10 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 31 
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Figura B.11 – Tensões Obtidas nas Seções Adjacentes à Junta e Altura do Cordão de Solda ao Longo da Junta 39 
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